
Bims und Lava

Beitrag von „muddyliz“ vom 3. Mai 2012, 00:34

Heute kamen die Proben von Vulkatec: 0-3 mm, 0-10 mm und 3-10mm.
Ich habe die beiden letztgenannten Proben mal gesiebt (1mm- und 3mm-Sieb), das Ergebnis 
ist leider nicht berauschend:
In der Probe 0-10 mm ist weit über die Hälfte 3 mm und kleiner, dabei ist auch ein ordentlicher 
Anteil Feinmaterial unter 1 mm (Bild 1).
In der Probe 3-10 mm ist gut die Hälfte 3 mm und kleiner (Bild 2).
Das Einzige was stimmt ist der pH-Wert von ca. 7.
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